
 

 

Grade : 

F300 

Polystyrene 

 

 استاندارد شرایط  واحد  مقدار نام
Bead Size  ۰.۷ – ۰.۹  mm    

Density  ۰.۰۱۴ – ۰.۰۲  g/cm³    

Moisture Content
  

۱  WT.%  <1   

Styrene Residual 
Monomer  

۱۰۰۰  ppm  <1000   

 


